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På T-shirten finns i förbindelselinjen mellan spåren 2.1.1 och 2.2.2 ett spår av blyavrivning i hela dess längd (se bild 18).

En dylik spårbild uppkommer, när en blyprojektil eller en blymantlad projektils blykärna rör sig parallellt mot ytan på spårobjektet och därvid berör detsamma (s.k. skott).

För bestämning av skottavståndet avlossades skott med i föregående kapitel angivna vapen-/ammunitionssystem mot skinnjackan från olika avstånd.

Efter resultatet från utvärderingen av de jämförande skottförsöken följde avlossande av skott mot skinnkappan från ett avstånd mellan 70 cm och 100 cm, varvid skottvinkeln i förhållande till kappans yta uppgick till omkring 108 till 15? 

Undersökning av krutstänken medelst rasterelektronmikroskop


För klarläggande av frågan om de i området för skottspåren 1.1 och 2.1 förekommande krutstänken kan härstamma från patroner av kaliber .357 Magnum "Metal Piercing" och fabrikat "Winchester" utpreparerades prov från området för skottspår 2.1 (Fru PALMES skinnkappa) och medelst rasterelektronmikroskopi i förbindelse med en energidispensiv elektronstrålmikroanalys undersökt krutstänkpartiklar.

Därvid påvisades partiklar, sådana de med hänsyn till sin kemiska sammansättning förväntas vara enligt resultat av analyser av tändsatser och krutstänk från förenämnda ammunition (se beträffande detta även det härvarande utlåtandet med diarienummer KT 13 - 336/86). 

I detalj fastställdes i området för skottspår 2.1 krutstänkt med följande ämneskonfigurationer:


- barium, antimon, bly -

- Bly barium, silicium, aluminium, antimon -

- Silicium, barium, kalium, bly, koppar, järn -

- Antimon, bly -

- Bly, barium -

- Bly, koppar -

- Barium, aluminium, kalium-

- Bly -
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