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Sind an den übergebenen Asservaten Anhaftungen feststellbar, die mit der Abgabe von Schüssen im Zusammenhang stehen oder auf Waffen- bzw. Munitionskontakt zurückzuführen sind?

2.

Können diese Anhaftungen gegebenenfalls von der Munition Kaliber .357 Magnum "Metal-Piercing" vom Fabrikat "Winchester" stammen?

Die Untersuchungen im hiesigen Labor führten zu den nachfolgenden Befunden:

1.

Analyse des Anzündsatzes und Pulverschmauchs der Patronen vom Kaliber.357 Magnum "Metal-Piercing", Fabrikat "Winchester"

Bei der Untersuchung der Kleidungsstücke des Ehepaares Palme auf Schmauchanhaftungen wurden Schmauchpartikel mit folgenden Elementen zusammensetzungen festgestellt:

- Barium, Antimon, Blei -

Blei, Barium, Silizium, Aluminium, Antimon Silizium, Barium, kalium, Blei, Kupfer, Eisen - Antimon, Blei - Blei, Barium - Blei, Kupfer -

Barium, Aluminium, kalium - - Blei -

Hierbei traten Blei, Barium, Antimon und Aluminium als Hauptelemente in Erscheinung. Zum Vergleich wurden Patronen vom Kaliber .357 Magnum "Metal Piercing" vom Fabrikat "Winchester" aus der hiesigen Munitionssammlung delaboriert. Die so erhaltenen Anzündsätze wurden mittels Röntgenbeugung und energiedispersiver Röntgenmikroanalyse untersucht. Hierbei wurden die chemischen Verbindungen Blei-Trinitroresorzinat, Barium-Nitrat und Antimonsulfid festgestellt. Weiterhin wurde elementares Aluminium nachgewiesen. Im Gegensatz zu den Elementen Blei, Antimon und Barium, die sich in fast allen herkömmlichen Anzündsätzen befinden, ist Aluminium charakteristisch für eine bestimmte Gruppe von Anzündsätzen. Bei einer weiteren Gruppe von Anzündsätzen unterschiedlicher Fabrikate befindet sich an Stelle von Aluminium Calciumsilizid. Andere Gruppen von Anzündsätzen mit den Hauptelementen Blei, Barium und Antimon enthalten weder Aluminium noch Calciumsilizid.

Aufgrund der chemischen Analyse der Anzündsätze sind im Pulverschmauch der o. a. Munition als Hauptbestandteile die Elemente Blei, Barium, Antimon und Aluminium zu erwarten.
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